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ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

25 – 26 мая 2023 г. 

Новосибирский государственный технический университет,  

Россия, 630073, г. Новосибирск,  

проспект К. Маркса, 20,  

корпус научной библиотеки (4 этаж), большой и малый конференц-залы. 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Научные основы прогнозирования процессов синтеза, модификации и изготовления 

функциональных материалов. Исследование характеристик новых функциональных 

материалов. Экологические аспекты получения функциональных материалов 

(в дальнейшем обозначена как «Материалы»). 

2. Процессы и аппараты химических технологий. Физико-химические исследования 

каталитических процессов и катализаторов нефтехимии и нефтепереработки (в дальнейшем 

обозначена как «Катализ и экологические процессы»). 
 

Председатель Оргкомитета  
Батаев А.А. – д.т.н., профессор, ректор НГТУ, Россия  

Заместители председателя Оргкомитета 
Уваров Н.Ф. – д.х.н., профессор кафедры химии и химической технологии Новосибирского 

государственного технического университета Новосибирск, Россия  
Галеева А.К. – PhD, ассоциированный профессор, декан факультета химии и химической 

технологии Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Алматы, Казахстан 

Аубакиров Е.А. – д.х.н., профессор, заведующий кафедрой физической химии, катализа и 

нефтехимии Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Алматы, Казахстан 

Члены Оргкомитета 

Бәкірова Б.С. – PhD, старший преподаватель кафедры физической химии, катализа и 

нефтехимии Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Алматы, Казахстан 

Василина Г.К. – к.х.н., старший преподаватель кафедры физической химии, катализа и 

нефтехимии Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Алматы, Казахстан 

Загоруйко А.Н. – д.т.н., в.н.с., ИК СО РАН, Новосибирск, Россия 

Ляхов Н.З. – академик РАН, советник РАН, ИХТТМ СО РАН, Новосибирск, Россия  

Немудрый А.П. – д.х.н., член-корр. РАН, директор ИХТТМ СО РАН, Новосибирск, Россия  

Некрасов В.В. – к.т.н., начальник управления международного сотрудничества НГТУ, 

Новосибирск, Россия  

Оспанова А.К. – д.х.н., проф. кафедры физической химии, катализа и нефтехимии 

Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Алматы, Казахстан 

Туктин Б.Т. – д.х.н., проф. Институт топлива, катализа и электрохимии им. Д.В. Со-

кольского, КазНУ им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан 

Qamar Abbas –  PhD, ассоциированный профессор Технического университета Грац, Австрия 
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ЧЕТВЕРГ, 25 МАЯ  

Большой конференц-зал, корпус научной библиотеки НГТУ 

09:00  Открытие конференции 

09:30 – 13:15 Пленарные доклады 

1. Баннов А.Г. Углеродные наноматериалы для газовой сенсорики  
Новосибирский государственный технический университет 

2. Даминов А.С., Юхин Ю.М., Спирин К.Э. Гидрометаллургическое разделение свинца и 

висмута при переработке висмутистого свинца 
ООО «Завод редких металлов», Новосибирская обл., Россия 

3. Загоруйко А.Н., Микенин П., Попов М.В. Процесс хемосорбционно-каталитического 

разложения серводорода на водород и серу с суперадиабатической окислительной 

регенерацией хемосорбента 

Институт катализа им. Г.К. Борескова, Новосибирск, Россия 
4. Коковкин В.В. Пастовые электроды в исследовании редокс-свойств неорганических 

комплексных соединений 
Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, Новосибирск, Россия 

5. Bekissanova Zh.B., Ospanova A.K. Synthesis and characterization of composites based on 

natural adsorbents and silver nanoparticles  
Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan 

6. Лавренова Л.Г. Исследование характера спин-кроссовера в комплексах железа (II) с 

производными 2,6-бис(1H-имидазол-2-ил) пиридина 
Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, Новосибирск, Россия 

7. Низовский А.И., Бельская О.Б., Шмаков А.Н., Куликов А.В., Бухтияров В.И. Материал для 

производства водорода из воды на основе активированного алюминия. Получение, 

утилизация продуктов реакции 
Институт катализа им. Г.К. Борескова, Новосибирск, Россия 

8. Рябов С.Н. Огнезащитные материалы «Кедр». 20 лет на рынке профессиональной 

огнезащиты 
ООО «ПО Химцентр», п. Озерный, Новосибирская область 

9. Manabayeva A.M., Tungatarova S.A., Murzin D.Yu. Ni-M-Al catalysts (M = Ce, Mg) of dry 

reforming of methane 

D.V. Sokolsky Institute of Fuel, Catalysis and Electrochemistry, Almaty, Kazakhstan  

al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan 

10. Петрова Ю.Ю., Булатова Е.В., Матейшина Ю.Г. Гидрофильные молекулярно-

импринтированные фенол-амино-формальдегидные смолы 
Сургутский государственный университет, Россия 

11. Сайдилда Г.Т., Туктин Б.Т. Гидропереработка н-алканов и нефтяных фракций на 

модифицированном алюмооксидном каталазиторе CoO-MoO3-La2О3-Р2О5-ZSM-MCM-Al2O3 
 

11:30 – 12:00  Кофе-брейк 

13:10 – 13:55  Обед 
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ЧЕТВЕРГ, 25 МАЯ 

14:00 – 17:00 Устные доклады  

Секция 1. Материалы 

1. Каирбеков Ж.К.,Суймбаева С.М., Джелдыбаева И.М., Каирбеков А.Ж., Абильмажинова Д.З 

Биологическая доступность гуминовых кислот низкоминерализованных сульфидных 

грязей 
КазНУ имени аль-Фараби, Алматы, Казахстан 

2. Gusev A.A., Raevski I.P., Shevchenko N.S. Synthesis Methods Of Lead Indium Tantalate 

PbIn½Ta½O3 with perovskite structure  
Institute of Solid State Chemistry and Mechanochemistry, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, 

Russia 

3. Bekissanova Zh.B., Ospanova A.K. Synthesis and characterization of composites based on 

natural adsorbents and silver nanoparticles  
Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan 

4. Антропова К.А., Черкасова Н.Ю. Влияние технологии спекания на свойства мате-риалов 

системы Al2O3-ZrO2, содержащих исходные добавки оксидов CaO, CeO2, La2O3 

Новосибирский государственный технический университет, Россия 

5. Юргин А.Б., Руктуев А.А. Структура и свойства композиционных покрытий на основе 

высокоэнтропийного сплава, упрочненного частицами карбида хрома  
Новосибирский государственный технический университет 

6. Kenessova A.K., Rakhym A.B., Zhaksybay B.B., Seilkhanova G.A. Physicochemical study of the 

effect of NH4Cl modification of zeolite for Na
+
 and K

+
 removal from saline water 

Faculty of Chemistry and Chemical Technology, Al-Farabi Kazakh National University, Almaty 
7. Коледова Е.С., Тюменцева А.Д., Юхин Ю.М. Основной карбонат висмута – активный 

компонент противоязвенного лекарственного препарата 
Институт химии твердого тела и механохимии СОРАН, Новосибирск, Россия 

8. Белобаба А.Г. Извлечение меди из отработанных персульфатных растворов 

производства печатных плат  
Институт химии твердого тела и механохимии СОРАН, Новосибирск, Россия 

9. Куц М.Г., Максимова Т.А., Первиков А.В., Пустовалов А.В., Серкова А.Н., Шелепова Е.В., 

Бауман Ю.И., Мишаков И.В. Синтез углеродных нановолокон на многокомпонентном 

катализаторе NiFeCrCu, полученном методом электровзрыва проволок 
Новосибирский государственный технический университет, Россия  
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск, Россия 

10. Зеленцов Д.О., Петрова Ю.Ю., Коробкин А.В., Иванова А.А., Черемисин А.Н., Шаненков И.И., 

Пак А.Я., Матейшина Ю.Г. Влияние анионного поверхностно-активного вещества на 

стабильность наночастиц в водных растворах 
Сургутский государственный университет, Сколковский институт науки и технологий  

Тюменский государственный университет, Томский политехнический университет, ИХТТМ СО РАН, Россия 

11. Дроздова А.В., Пинаков Д.В. Синтез интеркалированных соединений фторированного 

графита с бромом 
Новосибирский государственный технический университет, Россия 

Институт неорганической химии им А. В. Николаева СО РАН, Новосибирск, Россия 

12. Вострикова Ю.О., Жуков С.А., Купрюшкин М.С. Изучение оптимальных условий для 

получения метансульфониламидофосфатмодифицированных олигонуклеотидов в 

рамках автоматического твердофазного амидофосфитного синтеза 
Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск, Россия 

Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Новосибирск, Россия 

13. Шевченко Н.С., Гусев А.А. Механохимический синтез системы Pb2MgWO6-Pb3Fe2WO9 с 

использованием высокоэнергетической механохимической активации 
Институт химии твердого тела и механохимии СОРАН, Новосибирск, Россия 

14. Герус Ю.Ю., Ильина Е.В., Бедило А.Ф. Синтез и характеризация наноразмерного алюмината 

кальция 
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск, Россия 
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ЧЕТВЕРГ, 25 МАЯ 

Секция 2. Катализ и экологические процессы 

1. Зажигалов С.В., Елышев А.В., Загоруйко А.Н. Изучение адсорбционно-каталитического 

процесса для очистки газов в многосекционных системах методом математического 

моделирования 
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск, Россия 

Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия 
2. Муянов К.Д., Дубинин Ю.В., Языков Н.А., Яковлев В.А. Исследование процесса 

переработки биомассы в кипящем слое катализатора 
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск, Россия 

Новосибирский государственный технический университет, Россия 

3. Черенков И.А., Медведева Т.Б., Лукоянов И.А., Тимофеева М.Н., Громов Н.В., Пармон В.Н. 

Исследование процесса гидролиза-окисления мискантуса в муравьиную кислоту в 

присутствии растворимых Mо-V-P гетерополикислотных катализаторов 
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск, Россия 

4. Сасыкова Л.Р., Досумова Б.Т., Илмуратова М.С., Мұқталы Д., Шакиева Т.В., Байжомар-

тов Б., Сасыкова А.Р., Абильдин Т.С. Разработка наноструктурных катализаторов для 

очистки воды от органических примесей, в том числе фенольных соединений 
Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, Алматы, Казахстан 

5. Голяшова К.Е., Глазов Н.А., Лопатин С.А., Загоруйко А.Н. Стекловолокнистые ката-

лизаторы в процессах очистки газовых выбросов от СО, NO и C3H8  

Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск, Россия 

6. Туктин Б.Т., Шоғанбек Д.Е. Гидропереработка модельных углеводородов и вакуумного 

газойля на модифицированных CoMo (W) катализаторах 
Институт топлива, катализа и электрохимии им. Д.В. Сокольского, Алматы, Республика Казахстан 

Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Республика Казахстан, Алматы 

7. Zhumadilova Y.S., Ospanova A.K., Bekissanova Zh.B.  Modification of kaolin as a carrier of 

drugs 
al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Republic of Kazakhstan 

8. Перебейнос А.А., Гуровский В.В., Яценко Д.А., Мищенко Т.И., Громов Н.В. Разработка 

композиционных материалов на основе оксидов МеFe2O4 (Me – Cu, Mn, Mg, Co) и 

целлюлозы для глубокого каталитического пероксидного окисления фенола в водной 

среде 
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск, Россия 

9. Nurlan A., Konuspaev S.R., Abildin T.S. Hydrogenation of benzene to cyclohexane on Rh/C 

catalysts 
Faculty of Chemistry and Chemical Technology, Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan 

10. Sailau Z.A., Toshtay K. Insight into hydrogenation of sunflower oils at the atomistic level 
Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan 

11. Костюков А.И., Зайцева Н.А., Нашивочников А.А., Снытников В.Н. Каталитические 

свойства нанокомпозитных Cr2O3-Al2O3 катализаторов, полученных лазерным синте-

зом, в реакции дегидрирования изобутана в зависимости от размера наночастиц 
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск, Россия 

12. Аркаченкова В.В., Поваляев П.В., Жаркова М.А. Плазменная переработка технологи-

ческого асфальта в присутствии металлов 
Сургутский государственный университет, Томский политехнический университет 

13. Абдрасилова А.К., Байдулла Д.Р. Каталитические характеристики и оптимизация 
процесса гидродеароматизации модельного соединения 
Казахский Национальный университет имени аль-Фараби 

14. Assylbekov Y.B., Kassymkhan K., Tungatarova S.А. Process of catalytic reforming of methanol 
into Hydrogen-containing fuel mixtures 
Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan 

СТЕНДОВАЯ СЕКЦИЯ 

(выставочный зал 4 этажа научной библиотеки НГТУ) 

(размещение постеров  09:00 – 14:00) 
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ПЯТНИЦА, 26 мая 2023 

09:30 – 13:30 Устные доклады  

Секция 1. Материалы 

1. Бушуева Е.Г. Коррозионностойкость и износостойкость хромоникелевой стали после 

модифицирования Fe и B 
Новосибирский государственный технический университет, Россия 

2. Квашнин В.И., Дудина Д.В., Ухина А.В., Новоселов А.Н. Взаимодействия в системах Al-Fe и 

Al-Fe66Cr10Nb5B19 и свойства спеченных композитов 
Новосибирский государственный технический университет, Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева 

СО РАН, Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, Новосибирск, Россия 

3. Роенко Е.А., Поляков Н.Э., Метелева Е.С. Растворимость и мембранная проницаемость 

твердых дисперсий никлозамида, полученных путем механохимической обработки 
Новосибирский государственный технический университет, Институт химии твердого тела и механохимии СО 

РАН,  Институт химической кинетики и горения им. Воеводского СО РАН, Россия 

4. Гайнутдинов И.И., Уваров Н.Ф. Структура и подвижность ионов вблизи контакта фаз 

[N(C4H9)4]BF4 / (110)Al2O3: исследование методом молекулярной динамики 

Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, Новосибирск, Россия 

5. Alimbek A.E., Bekissanova Zh.B., Ospanova A.K. Modification of diatomite as a carrier of drugs 
al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Republic of Kazakhstan 

6. Круглова М.С., Тимакова Т.Е., Тимакова Е.В. Синтез и термические превращения 

малонатов висмута(III) 
Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, Новосибирск, Россия 

Новосибирский государственный технический университет, Россия 

7. Ахмадулина Ю.А. Модификация фторированных углеродных нанотрубок азотсодер-

жащими группами для применения в газовых сенсорах 
Новосибирский государственный технический университет, Россия 

8. Ондар А.А., Дудин Д.В., Григорьева Т.Ф., Ухина А.В., Есиков М.А., Анисимов А.Г., Ляхов Н.З. 

Сплавы Cu-10 мас.% Al, полученные методами электроискрового и традиционного 

спекания: особенности структурообразования и свойства 
Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН,  Новосибирск, Россия 

Новосибирский государственный университет,  Новосибирск, Россия 

9. Seidulayeva A.A., Ospanova A.K., Rakhmatullayeva D.T. Development conditions for the 

obtaining of antibacterial films on the surface of surgical threads 
al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Republic of Kazakhstan 

10. Sailau A.G., Ospanova A.K., Rakhmatullayeva D.T. Obtaining antibacterial coatings on textile 

products for medical purpose by the method of multilayer assembly 
al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Republic of Kazakhstan 

11. Кутимская Е.К., Тимакова Т.Е., Тимакова Е.В. Синтез глутаратов висмута(III) для 

медицины 
Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН,  Новосибирск, Россия 

Новосибирский государственный технический университет, Россия 

12. Знаменщикова С.Е., Новгородцева О.Н., Бушуева Е.Г. Композиционные покрытия на 

основе никеля, полученные из сульфатно-хлоридного электролита 
Новосибирский государственный технический университет, Россия 

13. Amantaiuly K., Zhusupova A. Improving the technology of extracting zinc from industrial zinc 

waste 
al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Republic of Kazakhstan 

14. Тимакова Е.В., Афонина Л.И., Дребущак Т.Н. Спектроскопические исследования 

сукцинатов висмута(III) 
Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, Новосибирск, Россия 

 

 

 



7 

ПЯТНИЦА, 26 мая 2023 

Секция 2. Катализ и экологические процессы 

1. Лопатин С., Елышев А., Загоруйко А. Исследование интенсивности массообмена в 

структурированных микроволокнистых катализаторах методом гидродинамического 

моделирования 
Институт катализа им.  Г.К. Борескова, Новосибирск, Россия  

Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия 
2. Черепанова К.С., Медведева Т.Б., Жужгов А.В., Громов Н.В. Гидролитическое 

превращение целлюлозы мискантуса в ценные химические соединения в присутствии 

растворимых и твердых кислотных катализаторов 
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск, Россия 

Новосибирский государственный технический университет, Россия 
3. Тимуркызы А., Смагулова И.А., Бакирова Б.С., Акбаева Д.Н. Окисление октена-1 в 

присутствии комплексов палладий-полимер 
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан 

4. Мустакова А., Смағұлова Н.Т. Улучшение эксплуатационных свойств битума 
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан 

5. Баранов Д.В., Лопатин С.А., Загоруйко А.Н. Исследование сравнительной кинетики 

глубокого окисления летучих органических соединений на платиновых стекло-

волокнистых катализаторах 
Институт катализа им.  Г.К. Борескова, Новосибирск, Россия  

6. Амбрасовская Е.П., Ларичкина Н.И. Сравнительная характеристика эффективности 

защитного экрана почвы при разливе нефти и нефтепродуктов 
Новосибирский государственный технический университет, Россия 

7. Жакслыкова Д.Р., Джумадилов Т.К. Создание селективных к ионам скандия интер-

полимерных систем на основе промышленных гидрогелей 
Казахстанско-Британский технический университет, Алматы, Республика Казахстан 

8. Ризницкий А.Е., Шуваракова Е.И., Бедило А.Ф., Милюшина А.С. Синтез и исследование 

сульфатированных Al2O3 и майенита 
Новосибирский государственный технический университет  

Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН 
9. Zhaksylykova G.Zh., Bolatkyzy N., Bulybayev M.Y., Orynbassar B.K., Appaz A.N., Beibitbek G.K. 

Investigation of the activity of catalytic systems based on Ni and Co complexes in 

hydroalkoxycarbonylation reactions 
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан 

10. Глазов Н.А., Загоруйко А.Н. Нестохастическая стохастическая молекулярная ре-

конструкции состава сложных углеводородных смесей 
Институт катализа им.  Г.К. Борескова, Новосибирск, Россия  

11. Таласбаева Н.С., Байжуманова Т.С., Xanthopoulou G.G., Тунгатарова С.А. Каталитическое 

окисление метана в синтез-газ 
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан 

12. Жылқыбек М., Байжуманова Т.С., Сасс А.С., Тунгатарова С.А., Xanthopoulou G.G. 

Закономерности стабилизации фазы активного компонента оксидных катализаторов в 

глубоком окислении метана 
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан 

13. Dauzhanova D.N., Rakhym A.B., Seilkhanova G.A. A new composite material based on kaolinite 

clay and polyvinylpyrrolidone as an adsorbent, drug carrier and releaser of diclofenac 
Faculty of Chemistry and Chemical Technology, Al-Farabi Kazakh National University 

14. Жанбырбаева Л.Д., Смагулова Н.Т., Каирбеков Ж.К. Получение синтетического пека из 
антраценовой фракции каменноугольной смолы 
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан 

СТЕНДОВАЯ СЕКЦИЯ 

(выставочный зал 4 этажа научной библиотеки НГТУ) 

(размещение постеров  09:30 – 12:00) 
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14:00 Общее заседание, дискуссия, подведение итого конференции 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), Новосибирск, Россия 

Казахский национальный университет имени аль-Фараби (КазНУ имени аль-Фараби), 

Алматы, Казахстан 

Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения Российской 

академии наук (ИТХТМ СО РАН), Новосибирск, Россия 
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СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

Гафаров Ш.А., Алиева Н.М., Мамедов Е.Е., Гамзаева Г.Н., Алиева А.А., Гасымова Ф.И. 
Исследование растворов фосфорновольфрамовой гетерополикислот в метаноле методом 
ПМР 

Институт нефтехимических процессов им. акад. Ю.Г. Мамедалиева Министерства науки и образования 
Азербайджанской Республики 

Гаджизаде С.М., Абдуллаева Н.Р., Аббасов В.М. Модификация оксиэтилированных 

нонилфенолформальдегидных смол циклическими азотсодержащими компонентами 
Институт нефтехимических процессов им. акад. Ю.Г. Мамедалиева Министерства науки и образования 

Азербайджанской Республики 

Акимжанова Х.Г., СабитоваА.Н., Мусабаева Б.Х. Химико-экологическая характерис-

тика природной грязи озера Мойылды 
Университет им. Шакарима г. Семей, Казахстан; Международный университет Астаны, Казахстан 

Алдаберген А.М., Балакаева Г.Т., Алдабергенов М.К., Каленова А.С. Гуматофосфаты 

натрия и калия 
ТОО «ModernChemistry», Алматы, Казахстан 

Дмитриев А.И., Дмитриева М.С. Функциональные нанопроволоки диамагнитно-

разбавленных сверхсильных магнитов ε-InxFe2–xO3 

Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии РАН, г.Черноголовка 

Ортикова С.С. Переработка забалансовой фосфоритной руды на аммофосфат и его 

физико-химические свойства 
Ферганский Политехнический Институт, г. Фергана, Республика Узбекистан 

Хамдамова Ш.Ш., Карабаева М.И. Изучение пористости угольного адсорбента, 

полученного из шишек сосны 
Ферганский Политехнический Институт, г. Фергана, Республика Узбекистан 

Мирсалимова С.Р., Карабаева М.И. Исследование морфологической характеристики 

биосорбента на основе сосновой шишки 
Ферганский Политехнический Институт, г. Фергана, Республика Узбекистан 

Тожиев Р.Ж., Кадирова Н.Б. Коллоидно-химические свойства полученных мазе-

образных и пастообразных моющих средств 
Ферганский Политехнический Институт, г. Фергана, Республика Узбекистан 

Малиновская Т.Д., Жек В.В. Синтез глицин-нитратным методом нанопорошков в 

системе In-Dy-O 
Сибирский физико-технический институт имени академика В.Д. Кузнецова Томского государственного 

университета, Россия 

Федоров Н.А., Улихин А.С., Уваров Н.Ф. Полимерные твердые электролиты на основе 

полиуретановых эластомеров 
Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, Новосибирск, Россия 

Каирбеков Ж.К., Есеналиева М.З., Суймбаева С.М., Джелдыбаева И.М., Каирбе-ков А.Ж. 
Совместная гидрогенизация Талдыкольского угля и Киинского сланца 

НАО КазНУ имени аль-Фараби, Алматы, Казахстан 

Барышева А.С., Шутилов Р.А. Получение трис-ацетилацетоната индия из индия(III) 

азотнокислого 
Новосибирский государственный технический университет, Институт неорганической химии им. А.В. Николаева 

Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск, Россия 

Джафаров Р.П., Расулов Ч.К., Алекперова И.И., Агамалиев З.З., Манафова А.Р. 
Оптимизация процесса алкилирования фенола циклодимером изопрена в присутствии 
катализатора КУ-23 на установке непрерывного действия 

Институт нефтехимических процессов им. Ю.Г. Мамедалиева Министерства Науки и образования, г. Баку 
Азербайджана 

Максимович Е.Ю., Овчинникова С.Н., Александрова Т.П. Влияние ионного состава 

раствора на изолирующие свойства нанопленок алкантиолов на золотом электроде 
Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения РАН, Новосибирск, Россия; 

Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия 

Майоровa В.Ю., Синельникова Ю.Е. Синтез углеродных материалов пиролизом 

меламин-формальдегидных смол с использованием твердого темплата 
Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения РАН, Новосибирск, Россия; 

Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия 
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Шуптубаева А.Т., Жанбырбаева Л.Д., Смагулова Н.Т., Каирбеков Ж.К. Переработка 

каменноугольной смолы 
Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, Алматы, Казахстан 

Айбасова Ж.К., Смагулова Н.Т., Каирбеков Ж.К. Получение жидкого топлива из 

каменноугольной смолы 
Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, Алматы, Казахстан 

Дудина Д.В., Восмериков С.В., Григорьева Т.Ф., Девяткина Е.Т., Ухина А.В., Маркушин В.В., 
Ковалева С.А., Ляхов Н.З. In situ синтез карбидов тантала в медной матрице и получение 

композиционных материалов методом электроискрового спекания 
Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения Российской академии наук, Институт 

гидродинамики им. М.А. Лаврентьева, Новосибирский Государственный Технический Университет, Новосибирский 

Государственный Университет, Новосибирск, Россия; Объединенный институт машиностроения Национальной 

академии наук Беларуси, Минск, Республика Беларусь  

Григорьева Т.Ф., Девяткина Е.Т., Ковалева С.А., Ухина А.В., Дудина Д.В., Восмериков С.В., 
Жорник В.И., Витязь П.А., Ляхов Н.З. Механохимическое формирование карбида титана в 

матрице никеля 
Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения Российской академии наук, Институт 

гидродинамики им. М.А. Лаврентьева, Новосибирский Государственный Технический Университет, Новосибирский 

Государственный Университет, Новосибирск, Россия; Объединенный институт машиностроения Национальной 

академии наук Беларуси, Минск, Республика Беларусь  

Никитин К.А., Осадчая Т.Ю., Афинеевский А.В., Прозоров Д.А. Влияние модифи-

цирующих добавок на удельную площадь поверхности механохимически синтези-
рованных никелевых катализаторов 

Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново, Россия 

Григорьева Т.Ф., Восмериков С.В., Удалова Т.А., Ухина А.В., Ковалева С.А., Девяткина Е.Т., 
Витязь П.А., Ляхов Н.З. Влияние условий механической активации на формирование 

монокарбида ниобия 
Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирский 

Государственный Технический Университет, Новосибирский Государственный Университет, Новосибирск, Россия; 

Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси, Минск, Республика Беларусь  

Агишев А.Т., Агишева А.А., Кенесова З.А. Определение выхода гель фракции перспектив-

ных гидрогелевых полимерных композиций 
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан, Актюбинский региональный 

университет им. К. Жубанова, Казахстан 

Копбаева М.П., Тюлюбаев З.М., Леонова Л.А. Использование наномембран в технологии 

переработки природного урана на предприятиях Казахстана 
ТОО «Институт высоких технологий», Алматы, Казахстан, Томский политехнический университет, Томск, Россия 

Ochilov S., Shakirzyanova G., Esanov R., Matchanov A. Synthesis derivatives of 5-fluorou-racil 
National university of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Uzbekistan, Tashkent 

Вашурина В.В., Овчинникова С.Н., Александрова Т.П. Влияние спиртов с разной длиной 

углеводородного радикала на процессы самоорганизации алкантиолов на поверхности 
металлов 

Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения РАН, Новосибирск, Россия; 

Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия 

Краснов Д.А., Толочко Б.П., Жданок А.А., Коротаева З.А., Бердникова Л.К. Исследование 

влияния добавок марганца на свойства гексаалюминатов бария 
Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения РАН, Новосибирск, Россия; 

Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия 

Алексеев Д.В., Матейшина Ю.Г., Уваров Н.Ф. Функционализация наноалмазов как 

способ влияния на транспортные свойства композитов на их основе 
Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения РАН, Новосибирск, Россия; 

Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия 

Алексеев Д.В., Тянь Я., Хуснутдинов В.Р., Уваров Н.Ф. Синтез литиевых твердых 

электролитов со структурой граната 
Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения РАН, Новосибирск, Россия; 

Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия 

Висурханова Я.А., Иванова Н.М., Соболева Е.А., Бейсенбекова М.Е. Влияние 

полиэтиленгликоля на формирование Fe-Cu-композитов из феррита меди (II) 
Институт органического синтеза и углехимии Республики Казахстан, г. Караганда, 
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Макарова С.В., Еремина Н.В., Бородулина И.А., Булина Н.В. Термическая стабильность 

магний-замещенного гидроксиапатита, полученного механохимическим методом 
Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, г. Новосибирск, Россия 

Ятыгин В.А., Доровских С.И. Получение и физико-химический анализ дикетонатов 

кобальта(II) для MOCVD 
Новосибирский государственный технический университет, Институт неорганической химии СО РАН, г. 

Новосибирск, Россия 

Tashmukhambetova Zh.Kh., Aubakirov Y.A., Sassykova L.R., Zhakirova N.K., Konysbae- 
va M.O. Processing of polymer carbon-containing waste with molybdenum-containing zeolite 

hydrogenation catalysts 
Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan 

Нуртазина Н.Д., Ажигулова Р.Н., Уваров Н.Ф. Выщелачивание халькозина в пер-

оксидсодержащих щелочных растворах глицина 
Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Алматы, Казахстан 

Кутимская Е.К., Тимакова Т.Е., Тимакова Е.В. Синтез глутаратов висмута(III) для 

медицины 
Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения РАН, Новосибирск, Россия; 

Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия 

Сидоров И.Е., Пономарёва В.Г. Синтез полимерных среднетемпературных электро-

литов и изучение их физико-химических свойств 
Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения РАН, Новосибирск, Россия; 

Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия 

Круглова М.С., Тимакова Т.Е., Тимакова Е.В. Синтез и термические превращения 

малонатов висмута(III) 
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